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Розглядається релаксація ізотропних однорідних і нестаріючих лінійно-в’яз-

копружних матеріалів за умов складного напруженого стану. Визначальні 

рівняння релаксації, що задають залежність між компонентами тензора 

деформацій, тензора напружень і часом, записуються у вигляді: 
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         (1) 

Тут )(tv  і  tii ,  – об’ємна деформація та інтенсивність деформації 

повзучості; )(0 t  і  tii ,  – середнє напруження і інтенсивність напружень; 

)( tKi  і )( tKv  – ядра інтенсивності повзучості і об’ємної повзучості; 

)( tRi  і )( tRv  – ядра інтенсивності релаксації і об’ємної релаксації; E  – 

модуль пружності; v  – коефіцієнт Пуассона; i , v  – реологічні параметри; 

ij  – одинична функція Кронекера. 

Компоненти тензора деформацій  ij t  і відповідні їм компоненти 

тензора напружень  ij t  при комбінованому деформуванні тонкостінних 

трубчатих зразків одновісним розтягом зі скрученням записуються у вигляді  
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        (2) 

де всі позначення співпадають з прийнятими раніше. 

Для залежних від часу компонент тензора напружень  ij t  з першого 

співвідношення в (1) випливає рівняння 
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   (3) 

звідки для нормальної компоненти  ij t  при двовісному комбінованому наван-

тажені розтягом зі скрученням при 11 const , 22 33 const    і 21 const  

з врахуванням другого і третього співвідношення в (1) отримуємо рівняння 
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  (4) 

а для дотичної компоненти  21 t  – рівняння  
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.  (5) 

Рівняння (4) і (5) дозволяють розрахувати релаксації нормальних і дотичних 

напружень при одновісному розтягу, чистому скрученні та розтягу зі скрученням.  
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RELAXATION OF LINEAR-VISCOELASTIC MATERIALS  

UNDER THE COMPLEX STRESS STATE 
 

The system of constitutive equations of linear theory of viscoelasticity establishing the relationship 

between strain and stress tensor components and the time starting from the hypothesis of 

the tensor-linear relation has been formulated. The constitutive equations formulated have 

been approved experimentally on the problems of relaxation of normal and shearing stresses 

calculation of thin-valled tubular elements under uniaxial tension, torsion and tension with torsion. 


